     Приложение 3
          
Лабораторная работа
«Определение достоинств и недостатков  тканей   выработанных  саржевым,  сатиновым и  атласными переплетениями»
Рассмотреть предложенные образцы тканей и сделать

вывод (см. таблица слайд № 12)
	Образцы тканей
	Достоинства
	Недостатки

	        Саржевое
	
	

	       Сатиновое
	
	

	        Атласное


	
	


